PRODUTOS DE

COBRE

CONSTRUCAO CIVIL

Beluma

ELUMA, A MARCA DO COBRE



O COBRE TRANSFORMA O MUNDO.
A PARANAPANEMA TRANSFORMA O COBRE.

A Paranapanema, lider e maior produtora

brasileira ndo integrada de cobre, atua .
desde a transformacao do cobre mineral *
em cobre metdlico até a fabricacao e

a venda de produtos e coproduto:

metal. Com exceléncia e

Paranapanema estuda

melhores solugdes, ofere

técnicos e promove pale:

a qualidade dos prod

aliadaa il

APLICACOES

Os tubos de cobre sem costura e as conexdes de cobre
e bronze sao utilizados para as seguintes aplicagoes:

« Instalagées hidraulicas (dgua quente e agua fria)
« Instalagdes de combate a incéndio (hidrante e sprinkler)
« Instalagées de gases combustiveis

« Instalagées para gases de uso medicinal e vacuo
para uso em servicos de saude

« Instalagées industriais

« Descarte de 6leo de cozinha

VANTAGENS E
PROPRIEDADES DO COBRE

« Facilidade de instalagao « Sistema normatizado
« Facilidade de conformacao « Resistente a acdo ultravioleta
« Elevada resisténcia a corrosao « Reduzida dilatagao térmica

s oA o caracteristica
- Elevada resisténcia mecanica

oA _ - Estabilidade dimensional
- Elevada resisténcia quimica

« Elevada durabilidade * Reduzida perda de carga

- . . « Reciclavel
« Acao antimicrobiana

. « Pouca tendéncia a incrustagao
- Estanque a fluidos

« Suporta elevadas temperaturas



P Tubos de Cckg

Hidrolar®

Os tubos de cobre Hidrolar® sao rigidos, sem costura e produzidos por
modernos processos de fabricagdo, em conformidade a norma ABNT NBR
13206. Sao comercializados em barras de 5,0m e 2,5m*,

Os tubos de cobre Hidrolar® séo classificados conforme suas dimensées
e pressdes de servico suportadas. Cada classe de tubo tem sua
identificacao especifica, por gravacao em baixo relevo e marcagdo a tinta
preta, além de tampoes plasticos nas cores verde, amarela ou azul.

TUBOS CLASSE E
Identificados por
tampaoes plasticos
na cor verde,

s&o permitidos
pelas normas de
instalagées de dgua
fria e dgua quente,
gases combustiveis,
instalacdes de
combate a incéndio
por hidrante e
sprinklers.

ol g
TUBOS CLASSEA
Identificados por
tampoes plasticos na
cor amarela,

sao permitidos pelas
mesmas normas

de instalagdes que
permitem o uso dos
tipos da classe E, e
também pelas normas
deinstalagdes para
gases medicinais e
VACuo para servicos
em saude.

TUBOS CLASSE |
Identificados por
tampades plasticos

na cor azul,

s&o permitidos pelas
mesmas normas

de instalagbes que
permitem o uso dos
tipos das classes
EeA, etambém

séo utilizados em
instalagées industriais
de alta presséo e
vapor.

A classe a ser utilizada na obra deve ser especificada em projeto, que deve ser elaborado por projetista
hidraulico, em conformidade aos requisitos das normas de projeto e execucao dos respectivos sistemas.

Conversao:
1 MPa =10,1971621 Classe E Classe A Classe |
kgf/cm?
Diametro Diametro Diametro
Diametro | Externox Pressao de Externo x Pressao de Externo x Pressao de
Referéncia . Peso . Peso . Peso .
Nominal | Espessura Servico Espessura Servico Espessura Servico
de Parede de Parede de Parede
pol. mm mm kg/m | MPa | kgf/cm? mm kg/m | MPa | kgf/cm? mm kg/m | MPa | kgf/cm?
172" 15 15x0,50 0,203 | 4,25 43,34 15x0,80 0318 | 691 70,46 15x1,00 0392 | 873 89,02
3/4" 22 22x0,60 0,360 | 3,46 35,28 22x0,90 0,532 | 524 53,43 22x1,10 0,644 | 6,46 65,87
1 28 28x0,60 0,460 | 2,70 27,53 28x0,90 0,683 | 4,09 49,71 28x1,20 0,901 | 5,50 56,08
1/1/4" 35 35x0,70 0673 | 2,52 25,70 35x1,10 1,045 | 4,00 40,79 35x1,40 1318 | 512 52,21
112" 42 42x0,80 0,923 | 2,40 24,47 42x1,10 1,261 | 332 33,85 42x1,40 1,593 | 425 43,34
2" 54 54x0,90 1339 | 2,09 2131 54x1,20 1,775 | 2,81 28,65 54x1,50 2,206 | 3,52 35,89
212" 66 66,7x1,00 | 1,839 | 1,88 1917 66,7x1,20 | 2,200 | 2,26 23,05 66,7x1,50 | 2,737 | 2,84 28,96
3" 79 794x1,.20 | 2,627 | 1,90 19,37 794x1,50 | 3271 | 2,38 24,27 794x1,90 | 4122 | 3,03 30,90
4" 104 104,8x1,20 | 3,480 | 1,43 14,58 104,8x1,50 | 4337 | 1,80 18,35 104,8x2,00 | 5755 | 2,40 2447

(*) Outras medidas sob consulta.

Os tubos de cobre sdo acoplados com conexoes por soldagem ou brasagem capilar.
Nota: a instalagao dos tubos Hidrolar® e conexdes deve atender as orientages
constantes das paginas 07, 20 e 21 e normas técnicas de aplicagdo pertinentes.
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Tubos de Cobre
Flexiveis

Conceito inovador, indicado para o sistema de ponto

a ponto. Nao necessita de solda (quando utilizadas as
conexdes flangeadas - pagina 14), possui menor perda de
carga e gera economia reduzindo o uso de conexdes no
sistema. Aplicavel em instalagdes de gases combustiveis e
distribuicdo de dgua quente e fria.

Os tubos de cobre flexiveis séo classificados conforme suas
dimensdes e pressdes de servico suportadas. Cada classe
de tubo tem sua identificagdo especifica, por gravagdo em
baixo relevo e marcagdo a tinta preta. Sdo disponibilizados
no mercado conforme a tabela abaixo:

1 MPa = 10,1971621 kgf/cm?

pol mm mm kg/m | MPa | kgf/cm?
3/8" 10 06 0,149 544 55,47
Classe 1
12" 15 0,7 0,280 3,97 40,48
3/8" 10 08 0,195 7,38 7526
1/2" 15 10 0,392 577 58,84
3/8" 10 1,0 0230 | 940 95,85
12" 15 1,2 0464 | 7,10 72,40

Norma Técnica de Fabricagdo: ABNT NBR 14745

Composicao e Propriedades dos Tubos

Composicao Quimica Propriedades Mecanicas

Liga C12200, conforme ASTM C.D.A; Témpera: Mole

Cu:99,90% min.; Vélidas somente para tubos de cobre Elumagas® e flexiveis;
P:0,015% min / 0,040% max; Limite de Resisténcia: 205 MPa (20,9 kgf/mm?) min.;
Denominagéo: Cobre Fosforoso DHP;  Alongamento minimo em 50mm de comprimento: 40% min.;
Liga equivalente: EN: CR024A. Dureza Superficial: Escala Rockwell: 15T / Valor: 65 max,;

Tamanho do gréo: 0,040mm max.

Témpera: Duro
Limite de Resisténcia: 310 MPa (31,6 kgf/mm?) min.;
Dureza Superficial: Escala Rockwell: 30T / Valor: 55 min.
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) Tubos de Cobre
Elumagas®

Os tubos de cobre Elumagas® sao produzidos sem costura, com
processo de fabricagdo semelhante aos tubos Hidrolar® e Solar,
recebendo tratamento térmico posterior a trefilacao, tornando-os
flexiveis. Sao utilizados em instalagdes de gas para interligagdes com

aparelhos (medidores de gas, botijoes etc.). Sdo fornecidos em rolos.

pol mm kg/m | kgf/cm?

316" 476x0,79 | 0,088 | 161

14" 635x079 | 0123 | 116

5/16" 7.94x0,79 | 0,158 91

3/8" 952x0,79 | 0,193 75

12" 12,70x0,79 | 0,263 55

5/8" 1587x0,79 | 0333 43 Norma Técnica
34" 1905x0,79 | 0,403 36 gg'ﬁ‘?rb’\z‘g;?;& o

Tubos de Cobre
Solar

Os tubos de cobre Solar sao rigidos, sem costura e produzidos
por modernos processos de fabricagao.

Dimensdes

9,52x0,30
9,52 x0,40

12,70 x 0,40

22,00x 0,50

28,00x 0,50

0,077
0,102

0,137

0,385

(kg/m)

0,301

*Outras medidas sob consulta.

de Cobre

Propriedades Fisicas

Densidade: 8,94 g/cm?;

Norma Técnica de
Fabricagao: ASTM B-75

Aplicagao: fabricagao
de coletores solar para
agua quente.

Condutibilidade térmica a 20°C: 292,41 kcal/h.m.°C;
Calor especifico a 20°C: 0,092 kcal/kg.°C;
Resisténcia elétrica a 20°C (material recozido): 2,03 micro ohm-cm;
Condutibilidade elétrica volumétrica a 20°C (material recozido): 80% IACS;
Coeficiente médio de expansao térmica: 17,7;

Médulo de elasticidade: 12.000 kgf/mm?
Médulo de rigidez: 4.500 kgf/mm?.

Nota: valores referenciais baseados no CD.A.
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Processo de
Soldagem

Observe com atencao a sequéncia do processo de soldagem do tipo
branda e siga as recomendagbes para garantir perfeita estanqueidade
e resisténcia igual ou maior que a resisténcia do préprio tubo.

1. Corte o tubo no esquadro. Escarie o tubo e tire as rebarbas.

~ g

2. Limpe a bolsa da conexao e a ponta do tubo com material abrasivo,
tipo escova de fio, lixa para metal, esponja abrasiva fina ou palha de
aco, retirando a oxidagao da superficie. Cuidado para ndo desbastar ou
arranhar as partes a serem soldadas.

ol

3. Com o pincel, aplique a pasta especifica para soldagem de tubos e
conexdes de cobre na ponta do tubo e na bolsa de conexao, de modo que
as partes a serem soldadas fiquem revestidas por uma fina camada da pasta.

Néao use pasta de soldar
em excesso, esta pratica
causa danos a instalacgao.

Apos a aplicacdo da pasta,

ndo ultrapasse o periodo de

30 minutos para realizar a

soldagem. Apenas as areas \"/
que serdo soldadas deverao

ser umedecidas com uma

fina camada de pasta.

Obs.: ap6s a aplicagao da pasta, nao ultrapasse o
periodo de 30 minutos para realizar a soldagem.




4. Aplique a chama sobre a
conexao para aquecer o tubo
e a bolsa da conexao, até
que a solda derreta quando
colocada na uniao do tubo
com a conexao.

5. Retire a chama e alimente
com solda sem chumbo (97%
Sn x 3% Cu), um ou dois
pontos, até ver a solda correr
em volta da unido. Obs.: a
aplicagdo de solda é feita
somente para conexdes sem
anel de solda.

6. Remova imediatamente o
excesso de solda e pasta com
um pano seco, enquanto a
solda ainda permitir, deixando
um filete em volta da unido.

Recomendagoes:

1. O roteiro acima descreve o processo
de soldagem do tipo de branda, com
liga de estanho x cobre (97% Sn x 3%
Cu), para conexdes sem anel de solda.

2. A utilizagao da pasta é necessaria
para as conexdes com e sem anel de
solda.

3. Nao resfriar com pano imido ou
4gua ao término da soldagem.

O resfriamento deve ser natural, em
temperatura ambiente.

4. Nao executar a soldagem com
presenca de agua no interior do tubo.

5. Evite o aquecimento excessivo das
pecas para nao ocorrer a perda da pasta
por evaporagao durante a soldagem.

6. Para soldagem da Uniao cod. 733

de 66 a 104mm, desmontar e remover
o anel interno de borracha, antes de
executar a soldagem e retorna-lo antes
de finalizar a instalagéo.

7. Ao término da instalagao, execute
o teste de estanqueidade seguido da
lavagem interna na tubulagao.

8. Utilize somente tubos e conexdes do
mesmo fabricante, pois o correto ajuste
entre o tubo e a conexao é fundamental
para a perfeita soldagem, que se da
pelo fendmeno fisico da capilaridade.
Pecas de diferentes fabricantes podem
ndo oferecer uma soldagem adequada
entre as partes.

9. Para soldagem do tipo brasagem
(Foscooper ou Prata), seguir os
procedimentos dos fabricantes dessas
soldas e usar somente conexdes sem
anel de solda.

10. Utilizar pasta especifica para
soldagem de tubos de cobre e
conexdes de cobre e ligas de cobre,
conforme norma ABNT NBR 15489 -
Soldas e fluxos para unido de tubos e
conexodes de cobre e ligas de cobre -
Especificacao.
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Conexoes
Soldaveis

Produzidas em cobre ou bronze, de acordo

com a Norma ABNT - NBR 11720, sao

utilizadas com tubos de cobre Hidrolar® por
meio de soldagem capilar.

Dia Dia Dia
(mm) (mm) (mm)
22x15 42x28 66x22*
28x15 42x35 66 x 28 *
28x22 54x15* 66x35*
35x15 54x22* 66 x42*
35x22 54x28* 66 x 54 *
35x28 54x35 79x66*
42x15 54x42 104 x 66 *
42x22 66x15* 104x79*

*Disponivel somente em bronze.

Diametro
Nominal
(mm)

50x42

Diametro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"

22x3/4"

28x1"

35x11/4"

42x11/2"

54x2"

54x21/2"™

66x21/2"

79x3"
104 x 4"

BUCHA DE
REDUCAO

SEM ANEL / COD.: 600-2D

bolsa x ponta

CONECTORRM

SEM ANEL / COD.: 604
COM ANEL / COD.: 03

Rosca Macho BSPT
bolsa x rosca M

*Disponivel somente sem anel
de solda - cd. 604-R.

BUCHA DE
REDUGAO

SEM ANEL / COD.: 600-2
COM ANEL / COD.: 06

bolsa x ponta

Diametro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"

22x1/2"*

22x3/4"

28x1/2"**

28x1"

35x11/4"

42x11/2"

54x2"

66x21/2"

79 x 3"

104 x 4" **

Diametro
Nominal
(mm)

15
22
28
35
42
54
66*

CONECTORRF

SEM ANEL / COD.: 603
COM ANEL / COD.: 02

Rosca Fémea BSP
rosca F x bolsa
**Disponivel somente
sem anel de solda.

*Conector 603-R (sem anel) /
Conector 02-R (com anel).

COTOVELO

SEM ANEL / COD.: 607
COM ANEL/ COD.: 12

bolsa x bolsa

*Disponivel somente em bronze.



Diametro COTOVELO RF

Nominal

mmxpo)  SEMANEL/COD.: 707-3

————— COMANEL/COD.: 10/11
15x1/2"(10)

22x1/2"(11)
22x3/4"(10)
22x1"*
28x1"(10)

35x11/4"(10)

Rosca Fémea BSP
rosca F x bolsa

*Disponivel somente sem anel de solda.

Diametro CRUZETA

Nominal

(mm) SEM ANEL / COD.: 610

66
79

104

bolsa x bolsa

Disponivel somente sem anel de solda.

Diametro CU RVA D E .
Neminal . TRANSPOSICAO

(mm)

s SEM ANEL / COD.: 736

» COM ANEL / COD.: 40

28

22x3/4"

35x11/4"

Didmetro COTOV E LO RM

Nominal

(mm x pol) SEM ANEL / COD.: 707-4

COM ANEL / COD.: 13
15x1/2"

28x1"

42x11/2"

Rosca Macho BSP
bolsa x rosca M

Didmetro C U RVA 45°

Nominal

(mm) SEM ANEL / COD.: 606
I COM ANEL / COD.: 14

22
28 N
35 » 4
42 Sewn !
54 b ; /
66* n—

79* bolsa x bolsa

104* *Disponivel somente em bronze.

Diametro FLANG E
Nominal

(mm) COD.I 750-3

15
22

bolsa x bolsa

pismero  FLANGE CURTA

Nominal

(mm) COD.: 750-1

15
22
28
35
42

54
66 bolsa x bolsa

79 Disponivel somente sem anel de solda.

. Comprimento total: 95mm.
104 *Comprimento total: 105mm.

28

. bolsa x bolsa
Disponivel somente

42
sem anel de solda.

54 Comprimento total: 240mm.

66

79

104

As conexdes com Anel de
Solda possuem as mesmas
caracteristicas das sem solda,
porém com a vantagem de
conter um anel interno com
97% de estanho e 3% de
cobre, na quantidade exata

para soldagem adequada.

A solda fica localizada na
metade do comprimento

da bolsa da conexao,
tornando-se desnecessaria a
aplicacao de fio de solda para
complemento.




P CONEXOES SOLDAVEIS

Diametro J U NTA DE Diametro LUVA

Nominal i Nominal
mm  EXPANSAO tnm SEMANEL/COD.:600
s COD.:900 s/ COM ANEL / COD.: 01
22 . 22
28 ’ 28
35 \ @ 35
42 o 42
54 ponta x ponta 54
6—6 Disponivel somente sem anel de solda. L
79 Pressao maxima de trabalho: 15 kgf/cm?. 79+ bolsa x bolsa
Movimento axial méximo: 25 mm. [ —
104 Temperatura maxima de trabalho: 150 °C. 104* *Conexdes com anel / COD.: 01

disponivel somente em bronze.

pismero LUVA pismewro LUVA P. FIXO
Nominal Nominal
ominsl . PASSANTE ominsl | YVA GUIA
15 SEM ANEL / COD.: 601 2 LUVA P.FIXO / COD.: 724-5
» COM ANEL / COD.: 05 s LUVA GUIA / COD.: 724-6
28 i 35
35 42 "
22 54 =
— ~———_ Disponivel somente sem anel de solda.
54 66
66+ ! 79
79* 104
T04* bolsa x bolsa

*Conexoes com anel de solda/COD. 05
disponivel somente em bronze.

piamere  SUPORTE i COD.: 203
Nominal D E TU Bo Nominal

(mm) (mm)
15 COD.: 202 15
22 22

Didmetro COD.: 205

Nominal
Obs.: as conexdes soldaveis de cobre (mm)
e bronze ELUMA atendem a todas as e
classes (A, E e l) dos tubos de cobre 15
TE

Hidrolar® ELUMA.
idrolar 2

Diametro TAM PAO Diametro
Nominal - Nominal “
(mm) SEM ANEL / COD.: 617 P SEM ANEL / COD.: 611
" COM ANEL / COD.: 60 e COM ANEL / COD.: 15
22 22
28 28
35 ~ ~ 4 35
42 | 42
54 j 54
66% E 66
bolsa 79% bolsa x bolsa x bolsa
*Disponivel somente em bronze. 104 * *Disponivel somente em bronze.



A ° -
Diametro TE 45 D|am.etro
o Nominal
Nominal |
(mm) COD.: 749 (mm x pol
xmm)
35 22x1/2"x22
42 28x1/2"x28*
54 42x1"x42
54x1"x54%
bolsa x bolsa x bolsa
Disponivel somente sem anel de solda.
Diametro TE COM RF Diametro
Nominal Nominal
(mm x pol CENTRAL (pol x mm
X mm) X pol)
1sx127x1s SEM ANEL/COODJHZ 12x15%1/2"
22x3/4"x22 COM ANEL /COD.: 19 3/4"x22x3/4"
28x1"x28
Rosca Fémea BSP
bolsa x rosca x bolsa
Didmetro Diametro TE R E D U CAO
Nominal Nominal
(mm) (mm) CENTRAL
22x15x22  saxsxsa~ SEMANEL/COD.:611-RC
28x15x28  54x42x54* COMANEL/COD.: 16
28x22x28 66X22X66***
35x15x35 66x28x66***
35x22x35 66x35x66***
35x28x35 66X 42X66™***
42x15x42** 79X 22X79***
42x22x42%* 79x28x79%**
42x28x42%  79xe6x79%%  bolsax bolsa x bolsa
42x35x42*  104x22x104**  *Disponivel somente sem
anel de solda.
54x15x54*  104x28x104***
**Disponivel somente em bronze.
54x22x54 104x66x 104 ***
54x28x54 104x79x104***
g TE swamscoonn
Nominal ] B
omindl - REDUGAO
22x15x15(27) LATERAL

22x22x15(26)
28x22x22(27)
28x28x22(26)

bolsa x bolsa x bolsa

TE COMRC.
DE REDUCAO

SEM ANEL / COD.: 712-RC
COM ANEL / COD.: 20

Rosca Fémea BSP
bolsa x rosca F x bolsa

*Disponivel somente sem
anel de solda.

TEDUPLA CURVA

SEM ANEL / COD.: 764
COM ANEL / COD.: 50

Rosca Fémea BSP
rosca F x bolsa x rosca F

1



Diametro U N IAO Diametro U N IAO

Nominal < Nominal <
(mm) SEM ANEL /COD.: 733 (mmxpo) ~ SEM ANEL/COD.:733-3

COM ANEL / COD.: 09 ————— COMANEL/COD.: 33

15 15x1/2"

22 22x3/4"

28 28x1"

35

42

54
bolsa x bolsa Rosca Fémea BSP

bolsa x rosca F

Diametro U N IAO

Nominal

(mm) SEM ANEL / COD.: 733

p COM ANEL / COD.: 09

79

bolsa x bolsa

Conexdes
Rosca x Rosca

Diametro B U c H A Diametro COTOVE Lo
Nominal Nominal
(pol) COD.: 30 (pol) COD.: 706

3/4"x1/2" 12" T

17x3/4" . | 347
11473172 (ot & Wi p”

11/4"x3/4" A 5 'l. } \ 11/4"

11/2x1/2" ety “ 1 Il 112"

11/2x3/4" =l 1 ‘
11/2x11/4"

Rosca Macho BSPT Rosca Fémea BSP

Rosca Fémea BSP



Diametro COTOVE Lo 900 Diametro COTOVE |.0 CO M

Nominal " Nominal
(poh) COD.: 708 (pol) RED.

v sax1 COD.:706-3

Rosca Fémea BSP

Rosca Macho BSPT
Rosca Fémea BSP
piamero  CRUZETA piamero CURVA 45°
Nominal Nominal
(pol) COD.: 710 (pol) COD.: 709
11/4" 12"
172" 3/4"
"
11/4"
112"
Rosca Fémea BSP
Rosca Fémea BSP
Diametro LUVA Diametro LUVA DE
Nominal . Nominal i
o) COD:700 smi*  REDUCAO
T “Sax12  COD.:700-2
3/4" 17x3/4"
"
11/4"
172"
7
-
Rosca Fémea BSP
Rosca Fémea BSP
piamero NIPLE DUPLO pismero  PLUG
Nominal Nominal
(pol) COD.: 602 (pol) COD.: 717
172" 172"
3/4"x1/2"* 3/4"
3/4" I
T
11/4" h l" I. l
112"

Rosca Macho BSPT
Rosca Macho BSPT

*Codigo 602-R



P CONEXOES ROSCA X ROSCA

Diimf.vtro PROLONGADOR Diémglro
™ INVERTIDO i
vzwae COD2731R 172"

3/4"

Rosca Macho BSP
Rosca Fémea BSP

ounec. PROLONGADOR | nimer
Neminal | MEDIO i
2 CcOD.: 731 12"

3/4" 3/4"

1

11/4"

11/2"

Rosca Macho BSP
Rosca Fémea BSP

DIELED TE REDU Ci:\o Dismetro
S cenTRAL
suxazxyw  COD2713 12

1"x3/4x1" 3/4"

TV/AX12x11/4" 1

11/4%3/4%11/4
N2x12x1172

11/2x3/4%11/72

Rosca Fémea BSP

Conexdes produzidas
em bronze, utilizadas
nas interligacoes de
materiais, cavaletes,
torneiras e chuveiros.

PROLONGADOR
LONGO

COD.: 732

Rosca Macho BSP
Rosca Fémea BSP

Rosca Fémea BSP

UNIAO
COD.: 744

Rosca Fémea BSP



Conexoes
Flangeadas

Conexdes produzidas em bronze, O acoplamento se d4 pelo sistema
de acordo com a Norma Técnica de flangeamento do tubo, com

NBR 15277, utilizadas com Tubos de vedagdo por aperto metal x metal
Cobre Flexivel, conforme norma NBR (vide processo de instalacéo). Néo é
14745. Séo aplicadas em instalagées necessaria aplicacdo de nenhum tipo
hidraulicas de agua quente e dagua de produto vedante ou solda.

fria, gas e ar comprimido.

Apos a instalacdo, aplicar o teste de estanqueidade, conforme norma correspondente.

piamero  CONECTOR RF pismero CONECTOR RF
Nominal Nominal

(mmxpo) ~ COD.:303 (mmxpo) ~ COD.:403F

10x1/2" 10x1/2" ;

15%1/2" 15%1/2"

Rosca Fémea BSP Rosca Fémea NPT
piamero  CONECTOR RM pismere  CONECTOR RM
Nominal < Nominal <
(mmxpo)  COD.:304 mmxpo)  COD.:404M
10x1/2" 10x1/2"

15%1/2" 15%1/2"

Rosca NPT
Rosca Macho BSPT

pismere  COTOVELO

Nominal

(mm) cOD.: 307




P CONEXOES FLANGEADAS

Diametro
Nominal
(mm x pol)

10x1/2"

15x1/2"

Diametro
Nominal
(pol)

3/4"

Diametro
Nominal
(mm)

10
15

COTOVELO DW*
COD.:307-3

Rosca Fémea BSP

*DW = Dry Wall

DISTRIBUIDOR
COD.:302-2

Rosca Fémea BSP
2 saidas

NIPLE
COD.: 300

PORCA
COD.: 301

Diametro COTOVELO DW*
Nominal
(mm x pol) COD.I 407-3
10x1/2" "
15x1/2"
Rosca Fémea NPT
*DW = Dry Wall
osmero  DISTRIBUIDOR
Nominal “
(pol) COD.: 302-4

3/4"

A

Rosca Macho BSPT

4 saidas
Diametro N I PLE D...E
Nemrsl  REDUCAO

15x10 COD.: 300-R

Diametro T E

Nominal

(mm) COD.I 311




Processo de
Instalacao

1. Corte o tubo no esquadro. Remova 2. Coloque a porca no tubo
as rebarbas internas e externas. com o lado rosca voltado para a
extremidade do tubo a ser expandida.

3

3. Expanda a ponta do tubo com ferramenta apropriada para obter expansao de 45°.

@ &

4. Monte a boca do tubo ja expandida contra a cabega da conexao e aperte
manualmente até encontrar resisténcia.

o =

5. Em seguida, aperte a porca com chave para obter a vedacdo metal contra metal.

Lado tubo flangeado Nota
\l/ importante:
ao montar o

£ conector macho
F: (ref. 304/404),
: observar o lado
¥ correto a ser
1 acoplado ao
/]\ tubo flangeado e
saida com rosca
Saida BSP/NPT.
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Conexoes
Elumaplast®

Para acoplamento com tubos de PVC
em instalagdes de dgua fria. Indicadas
para uso nos pontos terminais

como chuveiros elétricos, torneiras,
registros e outros.

Diametro COTOVE Lo Diametro COTOVE |.0
somn AZUL temimi. RED. AZUL
“aox12  COD.:506 EP “ysx1  COD.:506-3 EP
e

Rosca Fémea BSP Rosca Fémea BSP
oumews LUVA AZUL bamers TE AZUL
Nominal i .

(mmxpo)  COD.:500 EP (mmxpolx COD.:511
20x1/2" 20%1/2"x 20
25x3/4" 25x1/2"x25*
25x3/4"x 25
Rosca Fémea BSP Rosca Fémea BSP

*Cdd. 513 Té Reducao Central.



Conexoes NPT

Conexdes produzidas em bronze,
utilizadas nas interligagdes de Tubos
Hidrolar® (por soldagem capilar),
com acessorios que possuam o
mesmo padrao de rosca (NPT).

Diametro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"
22x1/2"

22x3/4"

Diametro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"

22x1/2"

22x3/4"

Diametro
Nominal
(mm x pol x
mm)

15x1/2"x15

22x1/2"x22

22x3/4"x22

28x1"x28

CONECTORRF
COD.: 803

Rosca NPT
rosca F x bolsa

COTOVELO RF
COD.: 807-3

Rosca NPT
bolsa x rosca F

TE-ROSCA FEM
CENTRAL

CcOD.: 812

Rosca NPT
bolsa x rosca F x bolsa

Diametro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"

22x3/4"

Didmetro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"

22x3/4"

Diametro
Nominal
(mm x pol)

15x1/2"

22x3/4"

CONECTORRM
COD.: 804

Rosca NPT
bolsa x rosca M

COTOVELO RM
COD.: 807-4

Rosca NPT
bolsa x rosca M

UNIAO
COD.:833-3

Rosca NPT
Rosca F x bolsa
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Orientacdes

Importantes

Devem ser observadas as normas técnicas de projeto e instalagdes pertinentes,

de acordo com a utilizagao.

«NBR 5626 - Instalagdo predial de 4gua fria.

«NBR 7198 - Projeto e execugao de instalagdes prediais de agua quente.

« NBR 10897 - Sistema de protecéo contra incéndio por chuveiros automaticos - Requisitos.

«NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio.

«NBR 15569 - Sistema de aquecimento solar de 4gua em circuito direto - Projeto e instalagao.

«NBR 15526 - Redes de distribuicao interna para gases combustiveis em instalagdes
residenciais e comerciais - Projeto e execugao.

«NBR 13523 - Central de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP).

+NBR 15358 - Rede de distribuicao interna para gas combustivel em instalagées de uso nao

residencial de até 400 kPa - Projeto e execugao.

« NBR 12188 - Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases para
dispositivos médicos e de vacuo para uso em servigos de satide.

< NBR 15345 - Instalagéo predial de tubos e conexdes de cobre e ligas de cobre - Procedimento.

« NBR 16057 - Sistema de Aquecimento de Agua a Gas (SAAG) - Projeto e instalacio.

Nas tubulagoes enterradas, é
recomendavel a prote¢do do tubo para
evitar contato com possiveis produtos
quimicos presentes no solo, por meio
de fitas anticorrosivas especificas,
podendo realizar a prote¢do mecanica
adicional com argamassa ou concreto, a
critério do instalador/normas.

Evitar o contato direto do tubo de cobre
com materiais ferrosos, como prego,
aco, arame etc. Para esses casos, revestir
o tubo com isolantes plasticos, somente
nos pontos de contato direto entre os
diferentes metais.

Para flanges ou registros que nao sao de
ligas de cobre, a uniao se faz por meio
de rosca em conexdes de bronze, com
veda rosca.

No caso de reformas, sendo a instalagao
antiga, em ferro, recomenda-se que
anova tubulagdo em cobre seja
totalmente instalada, substituindo a
antiga por completo.

Para instalagdes de gas combustiveis
em cobre, quando enterradas ou
embutidas deve-se manter um
afastamento minimo de 0,30m dos
condutores de eletricidade protegidos
por eletrodutos e 0,50m para aqueles
sem protegao.

As tubulagdes de cobre ndo devem

ser utilizadas como aterramento
elétrico. Com relagdo aos para-raios,
ter um afastamento minimo de 2m e
também de seus respectivos pontos de
aterramento ou conforme a NBR 5419.

Nota: nunca utilizar a tubulagao de cobre como

aterramento de instalagées elétricas.

Conexdes com Rosca: em conexdes
roscadas, utilizar ferramenta compativel
com a dimensao da pega. Néo se deve
usar extensores como alavanca, para hdo
comprometer a aplicagao do produto.

Isolamento Térmico: deve ser aplicado
isolante térmico em toda a extensao da
rede de agua quente. Recomenda-se o
uso do Polietileno expandido - células
fechadas, por dispensar o uso de
argamassas especificas e permitir a
movimentagao do tubo dentro da
parede. O Polietileno expandido de
células fechadas deve ser protegido
quando exposto ao tempo, com folha
de aluminio ou similar.

Dilatagao Térmica: nas instalagoes

de dgua quente, onde o tragado da
tubulagao nao seja suficiente para
absorver a movimentagéo gerada pela
dilatacao térmica, deve-se instalar junta
de expansao ou lira. Recomenda-se
utilizar tais dispositivos para trechos retos
superiores a 10m. Nao se deve utilizar
juntas de expansao nas instalagdes de gas
e de combate a incéndio.

Teste Hidrostatico (estanqueidade):
o teste de estanqueidade deve ser
utilizado ao término da instalagao

para detectar possiveis vazamentos e
verificar a resisténcia da rede a pressoes
de operagao. Deve-se manter todos

os pontos totalmente fechados e a
tubulagao preferencialmente aparente.

Os procedimentos para a realizagéo do
teste Hidrostatico devem ser verificados
na norma técnica de projeto e instalagao
pertinente a aplicagdo em que o produto
esta sendo submetido. (Ver acima a

lista das principais normas técnicas que
recomendam a utilizagao de tubos e
conexdes de cobre).

Lavagem da tubulagao: apds teste
hidréulico, devera ser feita lavagem
com circulagdo de 4gua por todos os
trechos de tubulagdo ao término da
montagem das instalagdes, para retirar
de seu interior quaisquer impurezas e
excessos de materiais procedentes das
obras, como por exemplo, restos de
argamassas, pasta e solda, conforme
norma ABNT NBR 15345.




Certificado de garantia
Paranapanema

Os tubos de cobre sem costura

e as conexdes de cobre e bronze
produzidos pela PARANAPANEMA

S/A sao projetados e fabricados em
conformidade com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) NBR 13206, 14745, NBR 11720
e NBR 15277, e normas internacionais,
para aplicagao em instalagdes hidraulicas
para agua fria (NBR 5626), agua quente
(NBR 7198), aquecimento solar (NBR
15569), aquecimento de 4gua a gas
(NBR 16057), gases combustiveis

(NBR 15526 e NBR 15358), centrais de
GLP (NBR 13523), gases medicinais
(NBR 12188), sistemas de combate a
incéndio por hidrantes (NBR 13714) e
sistemas de combate a incéndio por
chuveiros automaticos (NBR 10897),
sendo submetidos a rigidos I
qualidade.

A PARANAPANEMA S/A, em compromisso
com a qualidade dos seus produtos, oferece
garantia de 10 (dez) anos contra problemas
decorrentes de fabricagao do produto,

a partir da data de venda, devidamente
registrada na nota fiscal de venda e compra
emitida pelo revendedor autorizado, de
acordo com os termos estabelecidos neste
certificado:

1. CONDIGOES GERAIS

« O empreendimento deve receber agua de
abastecimento publico;

« As caracteristicas minimas recomendadas
para a 4gua sao: pH igual ou maior que
7,5; dguas meio duras ou duras (dureza

em CaCO3 de 140 a 320 mg/L); baixa
concentragao de sulfato para se obter a
razdo bicarbonato/sulfato maior que 1,5;
baixa concentragao de cloro residual

(Cl, menor que 2 mg/L);

« Alinstalagao deve ser feita com tubos e
conexdes fabricados pela PARANAPANEMA
S/A, e no processo de solda, deve ser
utilizada pasta de soldar removivel em dgua
conforme norma ABNT NBR 15489;

« Ainstalagao devera ser feita por
profissional(ais) capacitado(s);

« As instalagdes suscetiveis a
movimentagoes e dilatagoes térmicas
devem estar isoladas com produtos
isolantes térmicos;

« Para os trechos retilineos superiores a
10m, devem ser previstos dispositivos para
absorgao da dilatagao;

«Quando houver a instalagao de meios
adequados para absorver a dilatagao
térmica em tubulages de agua quente,
atubulagdo nao devera estar travada/
engastada em elemento estrutural (por
ex.fundacdo, laje, pilar e viga), parede de
alvenaria ou contrapiso de argamassa, que
impegca sua movimentagéo.

2.CUIDADOS NA ARMAZENAGEM E
TRANSPORTE

« Impedir choques mecanicos e sobrecargas
que possam de alguma forma danificar

0s tubos;

« Estocar em local limpo e arejado;

« Nao permitir que os tubos e conexdes
fiquem em contato direto com o solo;

« Recomenda-se que a estocagem seja feita
em prateleiras de madeira;

« Nao permitir o contato com outros
materiais metalicos, que nao sejam a base
de cobre e suas ligas;

« Nao permitir o contato com produtos
quimicos;

+ Remover os tampdes protetores somente
no momento de aplicagdo dos tubos, para
impedir o depdsito e aimpregnacao de
impurezas no interior dos tubos.

3. CUIDADOS NA LIMPEZA DA
TUBULACAO POS-MONTAGEM

+ Devera ser feita lavagem com circulagao de
4gua por todos os trechos de tubulagao ao
término da montagem das instalagoes, para
retirar de seu interior quaisquer impurezas
e excessos de materiais procedentes

das obras, como por exemplo, restos de
argamassas, pasta e solda;

« Para adequada limpeza da tubulagéo, ap6s
teste hidraulico, recomenda-se a circulagao
de agua limpa por toda a tubulagéo,

com pressao minima de 9m de coluna
d'agua, deixando circular a dgua até que

ela apresente aparéncia livre de sujeira e
materiais improprios;

« Caso o sistema nao entre em operacao, a
tubulagao devera permanecer vazia até sua
efetiva utilizagao.

4. PRECAUCOES NA UNIAO ENTRE
MATERIAIS (COBRE X ACO)

+ Deve serimpedida a unido de materiais
metalicos distintos nas instalagoes
hidraulicas;

+Quando forem utilizadas abragadeiras
metdlicas, deve-se usar materiais isolantes
entre os metais.

5.PROTECAO DA TUBULAGAO

« As tubulagdes de cobre enterradas ou
expostas a meio corrosivo deverao receber
protegao anti-corrosiva através da aplicacao
de fitas adesivas especificas para essa
finalidade.

6. PERDA DA GARANTIA

+ Abastecimento com dgua contendo
caracteristicas corrosivas;

+ Quando houver o contato metalico da
tubulagao e conexdes com arame recozido,
vergalhdo de ago e/ou outros metais que
nao sejam compostos de ligas de cobre;

+ Quando houver o emprego de fluxo/pasta
de soldar nao removivel em dgua;
+Quando houver aimpregnagao de fluxo/
pasta de soldar em excesso na tubulagao;

+ Quando houver a mistura de materiais de
ligas de cobre de fabricantes distintos.

A PARANAPANEMA S/A garante a
qualidade dos tubos e conexdes da
marca ELUMA, comercializados pela
PARANAPANEMA S/A quanto a defeitos
de fabricacao, conforme politica de
garantia publicada no site
www.paranapanema.com.br .

A validade da presente garantia é
vinculada ao correto manuseio e uso do
produto, e desde que a as instalagoes
tenham sido feitas de acordo com as
instrugées e recomendagées deste
Certificado de Garantia, do Catalogo de
Produtos e em conformidade com as
normas técnicas da ABNT aplicaveis ao
tipo de instalagao realizada; NBR 5626,
NBR 7198, NBR 15569, NBR 16057, NBR
15526, NBR 15358, NBR 13523, NBR
12188, NBR 13714, NBR 10897, NBR
15345.

A garantia nao cobre: () vicios causados
direta ou indiretamente pela inobservancia
das referidas condigdes, instrugdes e
recomendagoes; (Il) defeitos por desgaste
natural; (Ill) erros de instalagao e danos
gerados durante a instalagao; (IV) e uso para
especificagao e aplicagao ndo recomendada
pela PARANAPANEMA S/A.
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Informacoes Técnicas

Tabela de Perda de carga
conversoes em conexoes
De Para Multiplicar Con}prlmentos
" - equivalentes
kgf/cm’ Ibf/pol 14,223197 para conexdes
kgf/cm? bar 0,980665 de cobre (m)
kgf/cm? atm 0,967842
kgf/cm? m.ca. 10,0 Dlam.etro Cotovelo | Curva w o
20° a5° passagem | passagem
kgf/em? MPa 0,0980665 (DN) direta lateral
Ibf/pol? kgf/cm? 0,07030768 15 11 04 0,7 23
Ibf/pol* bar 0,06894414 22 1.2 05 08 24
Ibf/pol? atm 0,0680492 28 15 07 0,9 31
Ibf/pol® m.ca. 0,7030768 35 2,0 1,0 15 46
bar kgf/cm® 1,0197162 42 32 1,0 22 73
bar Ibf/pol® 14,5044963 54 34 13 23 76
bar atm 0,9869304 66 37 17 24 78
bar m.ca. 10,197162 79 39 18 25 8,0
MPa kgf/cm? 10,197162 104 43 1,9 26 83

m.c.a. = metro de coluna d’agua

atm = atmosfera

Ibf/pol? = psi = libra forca por polegada ao quadrado
kgf/cm? = quilograma forca por centimetro quadrado
MPa = megapascal




. CertificacOes

NBR 15277 OHSAS 18001:2007

v v
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ELUMA, A MARCA DO COBRE

ELUMA

Importante: o cobre é um dos metais mais resistentes e apropriados a condugao

de dgua e outros fluidos. Porém, a falta de observancia de normas técnicas corretas
quando de sua instalagao e utilizagao, assim como a falta de cuidados no seu manuseio
e armazenamento e a sua exposicao a agentes agressivos, inclusive agua de mina,

de pogo ou de abastecimento publico, que ndo tenha o tratamento adequado,
poderao comprometer a boa resisténcia e durabilidade que dele se espera. Observe
corretamente as normas de instalacdo pertinentes de acordo com as NBRs n° 5626,
7198, 10897, 12188, 13714, 15526, 15358, 15345, 15569, 13523 e 16057 expedidas pela

Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todos os produtos sao fabricados de acordo com normas de
qualidade nacionais e/ou internacionais. Verifique com nossa
area comercial o certificado de cada produto e processo.

DIAS D’AVILA (BA) SANTO ANDRE (SP)
Via do Cobre Rua Felipe Camarao, 500
Area Indutrial Oeste, 3.700 Utinga - Santo André (SP)

COPEC - Dias dAvila (BA)

@

ASSOCIACAO

BRASILEIRA "

DE NORMAS [LEHIEEL Y
TECNICAS

SERRA (ES)

Rua Atalydes Moreira
de Souza, 1.040

Civit Setor | - Serra (ES)

(11) 2199-7604
www.paranapanema.com.br
vendas@paranapanema.com.br
www.facebook.com/paranapanemabrazil

www.linkedin.com/company/paranapanema-s-a

BEDNG

www.youtube.com/paranapanema

-P PARANAPANEMA

Edigao: margo/2017 - Este catdlogo revoga as informagées que constam nas edicées anteriores.
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